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Vorbemerkung:

Bei den nachfolgend aufgefihrten Regelungen handelt es sich um Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen.

Die im Text kursiv gedruckten Absétze sind ,Richtlinien; sie sind vom Auftraggeber bei
der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie bei der Uberwachung und Abnahme
der Bauleistung zu beachten.

13.1.1.01/zu 1.1 (Allgemeines; Geltungsbereich)

Mit der ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, Fassung 2024 werden Temperaturabgesenkte Walzas-
phalte fiir Asphalttragschichten bei Landesstralen zur Regelbauweise. Die Ver-
wendung von konventionellen Asphalttragschichten geméal3 den ETV-StB-BW, Teil 3.1
(HeilBasphaltmischgutbauweise) ist in begriindeten Einzelféllen weiterhin méglich.

Die Asphaltbinderschichten, Asphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschichten sol-
len als Temperaturabgesenkte Asphalte nach ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, Fassung 2023
ausgeschrieben werden.

13.1.1.02/ zu 1.3 (Allgemeines; Baugrundsatze)

Die Temperaturabsenkung kann durch

o organisch modifizierte Bitumen

o chemische Zusatze

o mineralische Zusatze

o Schaumbitumentechnologie
erfolgen.

Organisch modifizierte Bitumen kdnnen als gebrauchsfertige Viskositatsveranderte
Bitumen nach den Technischen Lieferbedingungen fur gebrauchsfertige Viskositatsver-
anderte Bitumen (TL VBIit-StB) oder als Bitumen nach den Technischen Lieferbedin-
gungen fur StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen (TL
Bitumen-StB) unter Mitverwendung eines viskositatsverandernden, organischen Zusat-
zes verwendet werden, der im Asphaltmischwerk zugegeben wird. Fur beide Varianten
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(gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen / viskositatsverandernden, organi-
schen Zusatzes) gelten die Anforderungen und Bezeichnungen der TL VBit-StB.

Werden chemische oder mineralische Zusatze oder die Schaumbitumentechnolo-
gie verwendet, gelten die Anforderungen und Bezeichnungen der TL Bitumen-StB.
Chemische Zusatze durfen hierbei die Rheologie des Bitumens nicht verandern.

Der Auftragnehmer entscheidet, welche Moglichkeit zur Temperaturabsenkung er an-
wendet, und legt den entsprechenden Eignungsnachweis einschlieRlich der zugehori-
gen Erstprufung dem Auftraggeber rechtzeitig und unaufgefordert vor Baubeginn vor.

Die zweckmél3igen Bindemittelarten und -sorten nach den TL Bitumen-StB (modifiziert
mit einem mineralischen oder chemischen Zusatz oder nach der Schaumbitumentech-
nologie) bzw. den TL VBit-StB (modifiziert mit einem organischen Zusatz) in Abh&ngig-
keit von der zu erwartenden Beanspruchung sind in der Tabelle 1 paarweise in eckigen
Klammern angegeben.

Als Bitumenpaar werden zwei Bitumen beschrieben, die einander zugeordnet wurden.
Dabei besteht ein Bitumenpaar aus einem Bitumen nach den TL Bitumen-StB (modifi-
ziert mit einem chemischen oder mineralischen Zusatz oder nach der Schaumbitumen-
technologie) und einem Bitumen nach den TL VBit-StB (modifiziert mit einem organi-
schen Zusatz). Die Bitumenpaare zeichnen sich dadurch aus, dass die Verwendung
eines der Bitumen zu einem technisch gleichwertigen Asphaltmischgut fuhrt, wie bei
Verwendung des zugeordneten Bitumens.
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Tabelle 1:  ZweckmaéaBige resultierende Bindemittelart und Bindemittelsorte in Ab-
héngigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Asphalt Asphaltdeckschicht aus
Belastungsklasse / ?Fag? i Asphaltbinder- Asphalttrag-
Flachenart schicht schicht deckschicht Asphaltbeton Splittmastix-
asphalt
Bk100 -
[25/55-55 A // [25/55-55 A /I
PmB 25/45 VL] PmB 25/45 VL]
Bk32
[10/40-65 A /I
/30/45 [/ PmB 10/25VL]
35/50 VL] /10/40-65 A //
BK10 PmB 10/25 VL/ [25/55-55 A //
] [45/80-50 A // PmB 25/45 VL]
Bk3.2 PmB45BOVLI? | [45/80-50 A //
’ [10/40-65 A PmMB 45/80 VL ]
/IPMB 10/25VL] 9
[50/70 // 50/80 VL]
/5017011 ([25/55-55 A) /I
Bk1,8 50/80 VL/ (PmB 25/45 VL]) V
[45/80-50 A /I
/50770 /1 PmMB 45/80 V1] 2 .
50/80 VL]
[(50/70) /I [50/70 /1
(50/80 VL)] 50/80 VL]
Bk1,0/ BkO,3 -
[70/100 /1 [70/100 /I
50/80 VL] 50/80 VL]
Rad- und /50/70 /I ) /50/70 // [70/100 // )
Gehwege 50/80 VL/ 50/80 VL/ 50/80 VL]
Einsatz nicht vorgesehen () nur in Ausnahmeféllen [...] Bitumenpaar
D nurfur AC11DSund AC8DS
Rl nur in Frosteinwirkungszone lll
3 nur fur AC 11 D SP

Die in Tabelle 1 aufgefiihrten resultierenden Bindemittelarten und —sorten sind bei Bin-
demitteln nach den TL VBit-StB durch den Kennwert Aqui-Schermodultemperatur und
bei Bindemitteln nach den TL Bitumen-StB durch den Erweichungspunkt Ring und Ku-
gel gekennzeichnet. Hierbei sind auch das ggf. zugegebene Asphaltgranulat und/oder
zugegebene Zusétze zu berticksichtigen.
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Weitere Merkmale oder Eigenschaften nach den TL VBIt-StB bzw. den TL Bitumen-StB
(wie z. B. die Penetration, Flammpunkt, Léslichkeit etc.) sind in Tabelle 1 tber die Be-

zeichnung resultierende Bindemittelarten und —sorten nicht abgedeckt. Fiir diese Merk-

male oder Eigenschaften sind die ausgehenden Bitumenmittelarten und -sorten ent-

scheidend.

13.1.1.03/ zu 2.3.2 (Asphaltmischgut; Eignungsnachweis)

In den Eignungsnachweisen sind zusatzlich folgende Angaben im Abschnitt a) aufzu-

nehmen:

- Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung
- Organisch modifiziertes Bitumen:
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rechnerische Aqui-Schermodultemperatur Tmix (G* = 15 kPa) in °C
des resultierenden Bindemittels nach TL VBit-StB (Punkt /3.2.1.03)
Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, an Asphaltdeckschicht,
Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht

Zugversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, bei -10 °C

Einaxialer Druck-Schwellversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1, an
Asphaltdeckschicht, Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht.
Die Oberspannung und die Dehnungsrate sind zu wahlen und anzuge-
ben. Bestehen hierzu Vorgaben in den ETV-StB-BW Teil 3.2 zur TL As-
phalt-StB, sind diese verbindlich anzuwenden.

(gewanhlte) Verdichtungstemperatur des Marshallprobekdrpers

bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bi-
tumens nach TL VBit-StB:

Art und Sorte, Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und
zugehdriger Phasenwinkel in ° des rickgewonnenen Bindemittels aus
der Erstprifung,

bei Verwendung von viskositatsverandernden, organischen Zusatzen:
Hersteller, Typ, Produktbezeichnung

Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt sowie Aqui-Scher-
modultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdériger Phasenwinkel
in ° des rickgewonnenen Bindemittels aus der Erstprifung
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Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger
Phasenwinkel des rickgewonnenen Bindemittels aus dem Asphaltgra-
nulat

- chemische Zusatze:

o Hersteller, Produktbezeichnung

o Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

o Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A an Asphaltdeckschicht,
Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht.

o Zugversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, bei -10 °C

. Einaxialer Druck-Schwellversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1, an
Asphaltdeckschicht, Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht.
Die Oberspannung und die Dehnungsrate sind zu wahlen und anzuge-
ben. Bestehen hierzu Vorgaben in den ETV StB BW Teil 3.2 zur TL As-
phalt-StB, sind diese verbindlich anzuwenden.

o (gewanhlte) Verdichtungstemperatur des Marshallprobekdrpers

- mineralische Zusatze:
Hersteller, Produktbezeichnung
Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

- Schaumbitumen-Verfahren (bei Verwendung von Zusatzen):
Hersteller, Produktbezeichnung
Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

Das im Anhang 1 zur ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, abgebildete Formblatt ,Eignungsnach-
weis Asphalt® ist dem Auftraggeber unaufgefordert rechtzeitig vor der Bauausflhrung
und vollstandig ausgefullt vorzulegen.

Bei Lieferung aus mehreren Asphaltmischwerken ist eine Variante der Temperaturab-

senkung zu wahlen. Es ist ein identischer Eignungsnachweis zu liefern. Dies impliziert
die Anwendung nicht differierender Temperaturabsenkungsverfahren.
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13.1.1.04/ zu 2.3.4 (Baustoffe, Baustoffgemische; Asphaltmischgut; Transport
von Asphaltmischgut)

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

o Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten
und Asphaltbinderschichten:
130 °C bis 150 °C

o Asphaltmischgut fur Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt:
140 °C bis 160 °C

Der obere Grenzwert gilt fir das Asphaltmischgut bei der Herstellung und beim Verlas-
sen des Asphaltmischers bzw. Silos. Der untere Grenzwert gilt flr das Asphaltmischgut
beim Abkippen vom LKW in den Kiibel des Stralienfertigers bzw. des Beschickers.

13.1.1.05/ zu 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten; Baustoffgemische)

Bei Verwendung von Asphaltgranulat muss die Aqui-Schermodultemperatur bzw. der
resultierende Erweichungspunkt Ring und Kugel im Eignungsnachweis der ausge-
schriebenen Bindemittelsorte entsprechen.

13.1.1.06/ zu 4.1 (Grenzwerte und Toleranzen; Asphaltmischgut)

Bei Verwendung von Viskositatsveranderten Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei
Verwendung von viskositatsverandernden organischen Zusétzen darf die Aqui-Scher-
modultemperatur T (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz des rickgewonnenen Bindemittels die im
Eignungsnachweis angegebene Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPa) bei 1,59
Hz um nicht mehr als 8 K (iber- oder unterschreiten. Eine Unter- oder Uberschreitung
des im Eignungsnhachweis angegebenen Wertes fiir die Aqui-Schermodultemperatur
stellt keinen Mangel dar, wenn der im Eignungsnachweis angegebene Erweichungs-
punkt Ring und Kugel um nicht mehr als 8 K Uber- oder unterschritten wird.
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Bei Verwendung von Viskositatsveranderten Polymermodifizierten Bitumen nach den
TL VBIt-StB oder von viskositatsverandernden organischen Zusatzen werden keine An-
forderungen an die elastische Ruckstellung des rickgewonnenen Bindemittels gestellt.

103.1.1.07/ zu 5.3.1 (Kontrollpriifungen; Kontrollprufungen)

Im Rahmen der Kontrollpriifung soll bei einem resultierenden Bindemittel nach den TL
VBit-StB am riickgewonnenen Bindemittel die Aqui-Schermodultemperatur nach den
AL DSR-Priifung (BTSV oder T-Sweep) bestimmt werden.

Bei Asphaltdeckschicht und Asphalttragdeckschicht ist das Verhalten des rickgewon-
nenen sowie des rickgewonnenen und langzeitgealterten Bindemittels bei tiefen Tem-

peraturen mit dem Biegebalkenrheometer (BBR) nach der AL BBR-Priufung zu bestim-
men.

103.1.1.08/ zu 5.4.1 (Kontrollpriifungen; Prifverfahren)

Fir die Herstellung der Marshall-Probekdrper nach den TP Asphalt-StB, Teil 30 sind
bei der Kontrollprifung folgende Asphaltmischguttemperaturen anzuwenden:

Tabelle 2: Verdichtungstemperatur des Asphaltmischgutes:

Verdichtungstemperatur
Resultierende Bindemittelart des Asphaltmischgutes

[°C]

Viskositatsverandertes StralRenbaubitumen nach den TL VBit-
StB und StraRenbaubitumen mit viskositatsverdndernden orga- 125 (+/-5)
nischen Zusatzen

Viskositatsverandertes Polymermodifiziertem Bitumen nach den
TL VBIt-StB und Polymermodifiziertes Bitumen mit viskositats- 135 (+/-5)
verandernden organischen Zusatzen

StralRenbaubitumen nach den TL Bitumen-StB + chemischer/

mineralischer Zusatz oder Schaumbitumentechnologie 135 (+/-5)

Polymermodifiziertes Bitumen nach den TL Bitumen-StB + che-

mischer/ mineralischer Zusatz oder Schaumbitumentechnologie 145 (+/-5)
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Ist in der Erstprifung die maRgebende Verdichtungstemperatur angegeben, ist
diese in der Kontrollprufung anzuwenden.

Bei Asphaltmischgut, welches mit der Schaumbitumentechnologie oder unter Zugabe
mineralischer Zusatze hergestellt wurde, ist die Asphaltmischgutprobe vor der Herstel-
lung der Marshall-Probekorper bis zum Erreichen der Massekonstanz schonend zu

trocknen.
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